
破断位置

鋼棒端部より

192 mm

破断位置

鋼棒端部より

200 mm

1-52-0B-DH名体試供

2-52-0B-DH名体試供

しぼり範囲： 60mm

しぼり範囲： 60mm

溶接無し

接無し溶
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破断位置

鋼棒端部より

460 mm

3-52-0B-DH名体試供

供試体名

しぼり範囲： 60mm

溶接無し

89




